
 

 

 

 

Химический состав щебня 

 

 

Содержание оксидов, % Mk 
SiO2 Al2O2 CaO MgO FexOy 

(общ) 
Na2O K2O TiO2 MnO 

44,76 12,43 12,37 6,44 11,58 2,18 0,77 0,68 0,19 3,04 
 


